| SKLOLAMINATOVE
ﬂ‘ NADRZE

MONTAZNE POKYNY A ZARUCNY LIST NA VYROBKY SERIE
TITANIUM

Uvod. Jednoducha instalacia.

NadrZe série TITANIUM WEEW su zhotovené zo sklolaminatu (GRP) s pridanim plniva, vdaka
¢omu sa jednd o lahké samonosné konstrukcie, ktoré pri Standardnej montdzi nevyzaduja
betoénovanie.

Poziadavky na montaZznu pracu.

Vzhladom k samonosnej konstrukcii nadrzi vyrobca nevyzaduje, aby
montaz prevadzkoval skidseny odborny pracovnik, avsak vzdy je
potrebné postupovat podla montdznych pokynov a zasad
bezpecnosti BHP pri praci v hlbokych vykopoch. V pripade
akychkolvek pochybnosti sa obratte s otazkou na vyrobcu alebo
Vasho predajcu.

Pri montazi je zakazané:

e Robit uzsie vykopy od pozadovanych podl'a montaznych pokynov

e Pouzivat bednenia z dovodu usSetrenia na obsypovom material (piesku)
e Zhutnovat obsyp mechanizmami (bagre, UNC, vibra¢né Zaby, dosky,...)

e Obsypavat nadrz inym materialom ako je predpisany piesok fr. 0-4mm
¢ Robit obsyp iba bagrom

¢ Nedodrziavanie montaznych pokynov

Upozornenie!

Nedodrzanim doporuceni podla montaznych pokynov zakaznik automaticky straca narok na
zaruku.

Skody sposobené pri montazi nadrze aneskor sposobené nedodrZanim montaZnych
pokynov vyrobcu, st brané ako mechanické poskodenie a nie ako vada vyrobku.

Nedostatocné obsypanie azhutnenie pieskového obsypu, zvlast v dolnej polovici nadrze
sposobuje deformacie, ktoré moézu mat za nasledok prasknutie nadrze.

Montazne podmienky v suchej zemine (body 1-16)
(plati iba kompletne a riadne vyplnené, strana 2 z 9)

1. Sucha zemina sa vyznacuje absenciou podzemnej vody vo vyske inStalovanej nadrze.
Nadrz v takomto uloZeni nie je v kontakte s podzemnou vodou. Pokial' je tomu inak,
prejdite d'alej k montaznym podmienkam v mokrej zemine.
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2. Nadrz musi byt umiestend v sulade s poziadavkami stanovenymi v predpisoch
stavebného zakona a musi zohl'adilovat minimalnu vzdialenost od stien budov, hranic
pozemkov, studni a komunikac¢nych traktov (ciest).

3. Nadrz v zakladnej verzii je uréena k montazi v hibke vyplyvajticej z jej priemeru + 1m k
prikrytiu horného povrchu. Napriklad nadrz o priemere 1,6m moéze byt umiestnena vo
vykope, ktorého hibka je maximalne 2,6m. Vo vaésine pripadov postatuje montaz s
prikrytim 0,5m vrstvou zeminy, ktora ju dostatocne ochrani pred zamfzanim. Je nutné
pocitat’ s dodrzanim vhodného sklonu rary privadzajicej vodu alebo odtok, ktory je
obvykle 1 - 3%.

4. Piesok pouzity na vyloZenie dna vykopu a k obsypaniu stien nadrZe musi mat’ granulaciu
do 4mm. To znamenj, Ze jednotlivé zrnka piesku nemé6zu mat priemer vacsi nezZ 4mm.
Taky typ piesku nazyvame v tychto pokynoch piesok jemnozrnny. Nie nahrady ako
Strkopiesok a podobne!

5. Rozmery vykopu musia zohl'adiiovat rozmery nadrze a rovnako aj priestor, ktory je
potrebny pre riadny obsyp nadrze jemnozrnnym pieskom. Vykop by mal mat ak je to
moZné tvar kvadru, s pozvol'nymi stenami, ktoré budt s dnom tvorit pravy uhol.

«  DiZka vykopu: dizka nadrze + 1m
«  Sirka vykopu: $irka nadrze +1m
* Hlbka vykopu: v zavislosti na hlbke privodnej raury

6. Dno vykopu pod nadrzou musi byt vysypané jemnozrnnym pieskom. Vrstva piesku pod
dnom nadrze musi byt min. 30 cm hruba. Piesok je nutné po vsypani na dno vykopu
rovnomerne rozlozit' a nohami utlacit. Ku zhutiiovaniu piesku nie je mozné pouzit vodu.
Strojové zhutnovanie nie je nutné.

7. Nadrz by mala byt umiestnena vo vykope v rovine alebo s maximalnym sklonom do 2%.
Po umiestneni a nivelizovani nadrze vo vykope je nutné ju napustit vodou do 1/3
objemu, aby bola stabilizovana pre d’alsi obsyp.

8. Je ddlezité venovat zvySenud pozornost tomu, aby na dne vykopu ani pod dnom nadrze
neboli Ziadne tvrdé predmety, kamene, korene ¢i drevené dosky, pretoZe by mohlo dojst
k poskodeniu nadrze.

9. Boky nadrze avrch musia byt tesne obsypané jemnozrnnym pieskom. Je nutné davat
pozor, aby steny nadrZe boli dobre odizolované od pdédnych necistot, tj. kamenov ¢i
Strku, ktoré sa nachadzaju v péde. Vrstva jemnozrnného piesku, ktora bude obklopovat
celi nadrz musi byt o hriibke min. 30-50cm. Treba davat zvlast pozor na obsyp
v dolnej polovici nadrze tak, aby bol piesok riadne zhutiiovany a aby nadrz riadne
obklopil v kazdom mieste.

10. Pri montazi s pokryvkou zeminy vac¢Sou nez 1m, meranej od horného povrchu nadrze k
urovni 0 (nula) terénu, je nutné pouzit verzii zosilnenej nadrze alebo zhotovit beténovu
platnu podl'a schémy. Odportacame konzultovat tito problematiku s vyrobcom.

11. Rovnaku betonovu platnu je nutné zhotovit, pokial' nad nadrzou bude vedena cestna
doprava motorovych vozidiel do 3,5t.
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12. Nad nainstalovanou nadrzou s beténovou platiiou nesmu jazdit motorové vozidla nad
15t.

13. Pri montazi v suchom teréne sa nesmu pouzivat Ziadne pridavné (doplnkové)
konStrukcie pre ukotvenie nadrZe v zemi. Zvlast sa nesmie vylievat beténom dno
vykopu ani pouZzivat pasy pridrzujice nadrz v zemi.

14. Pri obsype nadrze pieskom a zeminou sa nesmie k zhutiiovaniu pouZivat voda.
Zeminu a piesok sa da v pripade nutnosti zhutnovat pomocou dreveného kolu
mechanickym utla¢anim tak, aby okolo stien nddrze nezostal Ziadny prazdny priestor.
Piesok musi tesne obklopovat vSetky strany nadrZze. Obsyp nadrZe realizujeme po
vrstvach 20cm, ktoré riadne zhutiiujeme - udupavame.

15. Do obsypu nadrZe sa nesmu pridavat prisady cementu. Strojové zhutnovanie je
zakazané!!!

16. Pokial bude zasypavanie nadrze vykonavat aj bager, je nutné venovat zvysSenu
pozornost tomu, aby Sofér bagru nepistal obsah lyZice z vel'’kej vysky, pretoze by
pad tazkej hliny na nadrz mal rovnaky ucinok ako keby na nadrz spadol balvan a
mohlo by dojst k jej poSkodeniu. Takisto treba davat velky pozor pri konecnom
planirovani pozemku nad nadrzou tak, aby lyZicou bagra netlacil silno na povrch,
¢o by mohlo mat za nasledok prasknutie nadrze.
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Obr. 1: Montaz nadrZe v suchej zemine

MontazZne podmienky v mokrej zemine (body 1-20)
(plati iba kompletne a riadne vyplnené, strana 4 z 9)

1. Mokra zemina sa vyznacuje vyskytom spodnej vody vo vyske instalovanej nadrze. V
takom uloZeni je nadrz v kontakte so spodnou vodou.

2. Umiestnenie nddrze musi prebiehat v stilade s poziadavkami stanovenymi
v predpisoch stavebného zdkona a musi zohladiiovat minimalnu vzdialenost od stien
budov, hranic pozemkov, studni a komunikacnych traktov (ciest).

3. Nadrz v zakladnej verzii je uréena k montazi v hibke vyplyvajticej z jej priemeru + 1m
k prikrytiu horného povrchu. Napriklad nadrz o priemere 1,6m
mbze byt umiestnena vo vykope, ktorého hibka je maximalne 2,6m. Vo vié¢$ine pripadov
postacuje montaz s prikrytim 0,5m vrstvou zeminy, ktora ju dostatocne ochrani pred
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zamizanim. Je nutné pocitat s dodrzanim vhodného sklonu rary privadzajicej vodu
alebo odtok, ktory je obvykle 1 - 3%.

4. Piesok pouzity na vyloZenie dna vykopu a k obsypaniu stien nadrze musi mat
neZ 4mm. Takyto typ piesku nazyvame v tychto pokynoch piesok jemnozrnny.

5. Rozmery vykopu musia zohl'adiiovat rozmery nadrZe a rovnako aj priestor, ktory je
potrebny pre riadny obsyp nadrZe jemnozrnnym pieskom. Vykop musi mat tvar
kvadru, s pozvolnymi stenami, ktoré budi s dnom tvorit pravy uhol.

«  DiZka vykopu: dizka nadrze + 1m
«  Sirka vykopu: $irka nadrze +1m
* Hlbka vykopu: v zavislosti na hlbke privodnej trubky

6. Dno vykopu pod nadrzou musi byt vysypané jemnozrnnym pieskom. Vrstva piesku pod
dnom nadrze musi byt min. 30 cm hruba. Piesok je nutné po vsypani na dno vykopu
rovnomerne rozlozit' a nohami utlacit. Ku zhutiiovaniu piesku nie je mozné pouzit vodu.
Strojové zhuttiovanie nie je povolené.

7. Pokial sa vo vykope bude hromadit vel'ké mnozZstvo spodnej vody, vykopte mimo obrys

vykopu uréeného k montazi d'al$i doplnkovy vykop, ktory bude mat’ hibku vaésiu asi o

0,5m a s priemerom asi 1m tak, aby bol sty¢ny s hlavnym vykopom. Na dne tohto

doplnkového vykopu umiestnite izke vedro a do neho ponorte kalové ¢erpadlo. Takto
umiestnenym c¢erpadlom odcerpavate zhromazd'ujicu sa vodu.

Nadrz by mala byt umiestnena vo vykope v rovine alebo s maximalnym sklonom do 2%.

9. Je ddlezité venovat zvySenud pozornost tomu, aby na dne vykopu ani pod dnom nadrze
neboli Ziadne tvrdé predmety, kamene, korene ¢i drevené dosky, pretoze by mohlo dojst
k poskodeniu nadrze.

10. Boky nadrze a vrch musia byt tesne obsypané jemnozrnnym pieskom. Je nutné davat
pozor, aby steny nadrze boli dobre odizolované od pédnych necistét, tj. kametiov Ci
Strku, ktoré sa nachadzaju v péde. Vrstva jemnozrnného piesku, ktora bude obklopovat
celil nadrz musi byt o hriibke min. 30-50cm. Treba davat zvlast pozor na obsyp
v dolnej polovici nadrze tak, aby bol piesok riadne zhutiiovany a aby nadrz riadne
obklopil v kazdom mieste.

11. Pri montazi v mokrej zemine je nutné nadrz ihned po osadeni vo vykope naplnit do
polovice vodou, aby sa usadila rovno a spodna voda nespdsobila jej premiestiiovanie vo
vykope. Po prevedeni montaZe je mozné vodu z nadrze uplne vypustit najskor po 21
diioch od dokoncenia préci, nech si terén okolo nadrZe dobre ,sadne”. Pokial ma byt
nadrz v tomto obdobi pouzivan3, je nutné dbat na to, aby po dobu 21 dni od dokoncenia
montaze bola minimalne do polovice naplnena vodou.

12. Ak by sa hladina spodnej vody definitivne ustalila vo vyske, ktora nie je vyssia nez 1/2
horizontalnej osi nadrze a nad hornym povrchom nadrZe bude minimalne 0,5 m vrstva
zeminy, tak nie je nutné dodato¢né zabezpecenie nadrze pred vynorenim nadrze na
povrch. Nevyhotovujte ziadne popruhy ¢i pasy, zaklady ani beténovu platiiu.

®
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Ak by sa hladina spodnej vody definitivne ustalila vo vyske, ktora bude vyssia nez 1/2 je
horizontalnej osi nadrze, zvySuje sa riziko, Ze sa naddrz po montazi vynori na povrch. Z
tohto dovodu je potrebné zhotovit podl'a schémy beténovi platiiu nad nadrZzou.

Pri montazi s pokryvkou zeminy vacsSou nez 1m, meranej od horného povrchu nadrze
kdrovni 0 (nula) terénu, je nutné pouZit verziu zosilnenej nadrze alebo zhotovit
beténovi platiiu podla schémy. Odportcame konzultovat tdto problematiku
s vyrobcom alebo predajcom.

Rovnaku beténovu platiiu je nutné zhotovit, pokial nad nadrzou bude vedena cestna
doprava motorovych vozidiel do 3,5t.

Nad nainStalovanou nadrzou s beténovou platiiou nesmu jazdit motorové vozidla nad
15t.

Pri montdZi v mokrom teréne sa nesmu pouZivat Ziadne pridavné (doplnkové)
konStrukcie pre ukotvenie nadrZe vzemi. ZvlaSt sa nesmie vylievat beténom dno
vykopu ani pouzivat pasy pridrzujuce nadrz v zemi. Staci vyhotovit betdnovi dosku
podl'a navodu.

Pri obsype nadrze pieskom a zeminou sa nesmie k zhutiovaniu pouZivat voda.
Zeminu a piesok sa da v pripade nutnosti zhutnovat pomocou dreveného kolu
mechanickym utlacanim tak, aby okolo stien nadrze nezostal Ziadny prazdny priestor.
Piesok musi tesne obklopovat vSetky strany nadrZe. Obsyp nadrZe realizujeme po
vrstvach 20cm, ktoré riadne zhutnujeme - udupavame. Strojové zhutinovanie je
zakazané!!!

Do obsypu nadrZe sa nesmu pridavat prisady cementu.

Pokial’ bude zasypavanie nadrze pdvodnou zeminou vykonavat bager, je nutné venovat
zvySenu pozornost tomu, aby Sofér bagru nepustal obsah lyzice z vel'kej vysky, pretoze
by pad tazkej hliny na nadrz mal rovnaky ucinok ako keby na nadrz spadol balvan
a mohlo by dojst k jej poSkodeniu.

www.sklolaminatovenadr
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Obr. 2: Tu eSte nie je potrebné nad nadrZzou spravit beténovua platiiu. Hladina vody nie je
$Sia ako horizontalna os nadrze.

Pokyny pre zhotovenie betonovej platne (body 1-9)
(plati iba kompletne a riadne vyplnené, strana 6 z 9)

Beténovu platiiu zhotovujeme iba z d6vodu zabezpecenia nadrze pred vztlakom
spodnej vody, ktora presahuje horizontalnu os nadrze alebo kvoli zabezpeceniu nadrze pred
prejazdom motorovych vozidiel alebo pri montazi na cestnom tseku.

1. Na zaciatku montaze budeme postupovat podla toho, ¢i sa jedna o verziu pre suchy
alebo mokry terén.

2. Betdénova platna sluzi k zabezpeceniu nadrze rovnomernym rozloZenim sil, ktoré na nu
poOsobia.

yvww.sklolaminatovenadrze
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3. Beténova platiia nevyZzaduje Ziadne zaklady a méze byt umiestnena iba nad nadrzou. Je
zakazané umiestnovat betdnovu platiu pod nadrz alebo na dne vykopu a pouzivat pasy
spojujuce nadrz s takto vyhotovenou platiiou.

4. Ked prace suvisiace so zasypanim nadrZe dosiahnu tdroveii jej horného povrchu, je
nutné pokracovat v nich aZ do momentu, kedy nad nadrzou bude priblizne 20-30cm
vrstva piesku.

5. Na tejto drovni je potrebné vykop rozsirit na kazdej strane tak, aby rozmer beténovej
platne bol na kazdej strane o 1m vacsi, merané z leteckého pohladu od obrysu
nainstalovanej nadrze.

6. Vyrovnajte a nohami utlacte vzniknuti plochu. Nesmie sa k tomuto pouZzit vibrac¢na

doska - Zzaba ani voda ani iné strojové zhutnenie bagrom a podobne.

Na dno vzniknutej plochy polozte stavebnu féliu o sile 0,2 - 0,5 mm.

8. Po celej ploche umiestnite vystuz z vystuznych prutov /roxor/ o priemere 10 - 14 mm
pripadne kari - rozhoz Uzol vystuZe by mal mat 25 x 25 cm. Vystuz musi byt
umiestnend 5 cm nad fo6liou.

9. Vylejte bet6on tak, aby hrubka dosky bola min. 15 - 20 cm. Betén pouzite minimalne
triedy B20.

10. Prace, ktoré suvisia so zasypanim, dokoncite najskdr po uplnom spojeni a vytvrdnuti
betonu. Najskor po dvoch ditoch od vyliatia.

N

Obr. 3: Spravne prevedenie beténovej platne 1
A T
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Obr. 4: Spravne prevedenie beténovej platne 2

V podmienkach, ktoré tieto pokyny nepredvidaji, je potrebné
kontaktovat' vyrobcu alebo predajcu a stanovit podmienky pre
montaz nadrze.

Predpoklada sa tieZ montaz s obeténovanim.

yvww.sklolaminatovenadrze
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AKo rozpoznat nespravne prevedeni montaz? (body 1-2)

Ak mate pochybnosti, Ze bola montdz prevedend spravne, obozndmte sa scelym textom
montaznych pokynov a dodatocne preved'te jednoduché kontrolné a overujtce ¢innosti.

1. Vyhodnotte, ¢i je prielezovy otvor nadrze vo vertikalnej polohe. Odtocte poklop
prielezového otvoru a skontrolujte, ¢i nedoslo k otofeniu nadrze v zemi. Pokial je
prielezovy otvor nachyleny na akiikol'vek stranu, moZe to znamenat, Ze nadrz bola
nainstalovana nedbalo alebo na neho pdsobia vytlakové sily spodnej vody, pred ktorymi
nie je zaisteny.

2. Pokial’ konStrukcia nadrze nebola poskodena a pokial neslizi k skladovaniu splaskov,
tak s dodrzanim patricnej obozretnosti vlezte dovnuitra nadrze a vyhodnotte, ¢i su
steny nadrze spravne obsypané pieskom. K tomuto tucelu pouzite malé umelohmotné
kladivko a jemne poklepkavajte na steny nadrze. Ak su steny spravne obsypané, bude
ozvuk v kazdom mieste rovnaky. Ak nadrZ nebola spravne obsypana pieskom a okolo
nej sa vyskytuju prazdne ,duté” miesta, budu sa odozvy podl'a daného miesta poklepu
kladivkom lisit. Vyskyt echa bude ukazovat na to, Ze v mieste bud’ chyba pieskovy
obsyp alebo sa jedna o nedbali montaz, pri ktorej bola nadrz obsypana hrudami

hliny alebo zeminy.

www.sklolaminatovenadrze.sk
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VSeobecné zaru¢né podmienky (body 1-8)

1. Montaz musi byt prevedena v suilade s montdZnymi pokynmi, ktoré st neoddelitelnou
sucast'ou zarucného listu a su tieZ dostupné na webe www.sklolaminatovenadrze.sk

2. Zakaznik prehlasuje, Ze sa pred zaciatkom montaZe oboznamil s montaznymi
pokynmi a podmienkami pre poskytnutie zaruky a bude postupovat’ podl'a tychto
dokumentov. TaktieZ v pripade, Ze montaZ vykonava pre zakaznika externa firma,
prehlasuje, Ze tato bola oboznamena s montaZnymi pokynmi a postupovala pri
montazi vyhradne podl'a nich, ¢o potvrdi do ¢estného prehlasenia.

3. Zaruka moéze byt uplatnend iba po predloZeni dokladu o kdpe a spravne vyplneného
zarucného listu, ktory obsahuje vSetky svoje stranky, vratane montaznych pokynov,
ktoré su jeho neoddelitelnou stcastou a bude dodana fotodokumentéacia t.j. minimalne
20ks foto z priebehu montaze nadrze podl'a bodu 4-2b.

4. Lehota poskytnutej zaruky moze byt bezplatne prediZena na 10 rokov, pokal' zakaznik
splni nasledujtiice podmienky:
1. uskuto¢ni montaz 100% zhodnu s pokynmi vyrobcu podl'a montaznych

pokynov.
2. do 2 mesiacov od datumu zakipenia nadrze na FA zaSle na e-mail
predajcu:
a. Cestné prehlasenie oinstalacii v stulade so zaruénymi
podmienkami

b. minimalne 20ks citatelnych fotiek z priebehu montaze - 5ks
z kazdej etapy montaze t.j.: vykop - osadenie - obsyp - kone¢na
uprava terénu.

Poskytovatel' zaruky si vyhradzuje pravo neprediZit ziruéni dobu, pokial zakaznik
nesplni vSetky pozadované podmienky. Poskytovatel zaruky bude zakaznika vo
spiatoénom emaily informovat o uznani prediZenia ziru¢nej doby po preskiimani
dodanej fotodokumentacie do 30 dni.

5. Poskytovatel zaruky a predajca nenesie zodpovednost za:

e poskodenie, ktoré vzniklo pred montaZou a v priebehu montaze,
sposobené neopatrnym zaobchadzanim s tovarom,

e poskodenie nedodrZzanim ktoréhokolvek bodu montaze podla
montaznych pokynov

e poskodenie sposobené podzemnymi Skodami /montaz v okoli banskych
vykopov, zemetrasenia, atd./, taktieZ

e prace amateridl a majetok externych firiem, ktoré realizovali montaz
vyrobku

www.sklolaminatovenadrze.sk
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6. V pripade, Ze dojde k poSkodeniu v priebehu pouZivania zariadenia nasledkom jeho
vady, poskytovatel zaruky nesie zodpovednost za opravu vyrobku alebo vymenu za
novy vyrobok, avsak nehradi naklady suvisiace so zemnymi pracami, Kktoré
neprevadzal, vytiahnutim nadrZe zo zeme a prepravou nadrZe na opravu, v pripade, Ze
sa tato neda urobit na mieste. Kupujici ma za povinnost informovat o poskodeni
ihned ako vznikne, spravit fotodokumentaciu poskodenia nadrze v stave ihned’
ako zistil poskodenie. S nadrzou nesmie manipulovat bez predchadzajiceho stihlasu
predavajuceho, pokial nie sii ohrozené osoby a majetok kupujiceho. Fotodokumentaciu
posSkodenia je potrebné zaslat na e-mail predavajiceho ¢o urychli proces vybavovania
reklamacie.

7. VSetky vady, ktoré st uznané v ramci reklamacie, buda odstranené v lehote do 30 dni,
pricom tato lehota moZe byt predlzena z dévodu, ktoré nie st zavinené poskytovatel'om
zaruky ako napr. velmi zlé meteorologické podmienky, ktoré znemoznuju uskutocnit

opravy.

8. Vyrobca tj. firma Centrum - Sciekéw / E4C Zarki, ako poskytovatel zaruky poskytuje
zaruku na vyrobok s ndzvom:

Nazov vyrobku

Miesto montaze

Cislo FA + DL

v rozsahu nepriepustnosti a mechanickej odolnosti na dobu dvoch (2) rokov odo diia
uvedeného na predajnom doklade.

V Oravskom PodzamKku, dila......cccecveeereeeerevsereseseseseseennnns ELITCArgo S.1'0. cueeeeereereeereereesesseessenmeessesssessesssens
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10 ro¢na zaruka

Potvrdenie 10 ro¢nej zaruky po splneni podmienok montaze v bode 4. vSeobecnych zaruc¢nych
podmienok:

Vyrobca:

Centrum-Sciekéw / E4C

Sidlo: ul. Myszkowska 45A, 42-310 Zarki
DIC: PL5771896534

Potvrdzuje

10 ro¢nu zaruku pre uvedeného zakaznika a produkt, ktory mu bol predany prostrednictvom
firmy ELITCargo s.ro. pretoZe boli splnené podmienky bodu 4 zaru¢ného listu ,10 roc¢na
zaruka”

Nazov vyrobku

Miesto montaze

Cislo FA + DL

DATUM: <.ttt Centrum-ScieKOW / E4AC ...........ooooeeeeeesssereeesssssssesessssssoen
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Cestné prehlasenie o instalacii

AT S A oo eerceeceeeeese s ss s e ees e bR R R RS ER £ R SRR R ARS8 SRR R R R RR SRR R R e
ELITCargo s.r.o.
Oravsky Podzamok 132
027 41 Oravsky Podzamok
Ve ssesee s IDF:Tal U o PR

Vec:  Cestné prehlasenie o instalacii

V stlade so vSeobecnymi zaru¢nymi podmienkami firmy ELITCargo s.r.o. pre produkt
sklolaminatové Zumpy a nadrze, Vam tymto Cestne prehlasujem, Ze instalacia u Vas zakipene;j
sklolaminatovej zumpy / nadrze / septika TITANIUM
0 ODJEIME..ceteeceeetree b ss s s esenees litrov, nainStalovanej v
........................................................................................................................................................ , bola vykonana
firmou (Nazov a ICO)/SVOJPOMOCIIEY ..croeersssssssssssssssssssssessssssssssssssassssssssssssssssssssssssssens
v sulade s montaZnymi pokynmi a to najma:

¢ NAadrz bola riadne podsypana a obsypana pieskom frakcie 0-4 v minimalnej
hrubke 30cm spodok a 30cm vrch a boky z kazdej strany nadrze.

o Piesok, obsyp nadrze bol riadne mechanicky zhutiiovany za pomoci
vlastnej vahy montaznikov, kolov, lopaty a pod. a nebol zhutiovany za
pomoci mechanizmov (bager, vibra¢né dosky, zaby a podobne) a taktieZ pri
zhutiovani nebola pouZivana voda. TaktieZz bol dodrzany bod 16
montaznych pokynov.

¢ Bol dodrzany predpisany vykop podla bodu 5 a okolo nadrze je predpisané
mnozstvo piesku a zeminy podl'a montaznych pokynov.

Som si vedomy, Ze v pripade uvedenia nepravdivych informacii ohladom montaze
nadrze, ma predavajuci pravo na odmietnutie zaruky, a pripadné reklamacie budua v plnej miere
hradené kupujtcim.

Spracovanie poskytnutych osobnych tUdajov je v sulade s Nariadenim Eurépskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych osob pri spractivani osobnych udajov a o
volnom pohybe takychto tidajov (GDPR) a so zdakonom ¢. 18/2018 Z.z. o ochrane osobnych
udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni. Bol (a) som informovany (4) o
spracovani osobnych udajov a o uplatneni prav dotknutych osob v zmysle uvedenych pravnych
predpisov

www.sklolaminatovenadrze.sk
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Svojim podpisom potvrdzujem, Ze hore uvedené udaje st pravdivé a uplné.

Podpis kupujticeho Podpis montaznej firmy

*nehodiace sa preciarknite

www.sklolaminatovenadrze.sk




